
   技术要求

未注公差按未注尺寸公差表 执行；

表面应无影响产品性能的毛刺，或毛刺

产品表面应光洁，无锈蚀，污物等不良，无变形，明显划痕，凹坑等机械损伤

产品表面镀哑光锡，电镀均匀，无表面露铜，发黑，起层等电镀异常

电镀后成品镀层满足 小时盐雾要求,

6.标注"◇"为重要特性，标注"△"为一般特性。
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